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2 Farmérska skrutka 4.8x20
s podlozkou EPDM
5 Stenovy panel PolTherma PS
Farmérska skrutka 4.8x20 Butylénovy tmel
s podloZzkou EPDM Vv spoji panelov
Butylénovy tmel
Tesnenie GO1 Farmérska skrutka 4.8x20
s podloZzkou EPDM
Plech. ukonéenie 030
Prerezané obloZenie Stresny panel PolDeck TD
na Sirku 50mm* Plech. ukoné&enie 038

Inpregnované tesnenie PU |
alebo PUR pena

. |
Plech. ukonéenie 029

Butylénovy tmel
v styku panelov
Tesnenie PU 15x4
Farmérska skrutka 4.8x20
s podlozkou EPDM

Butylénovy tmel
v spoji panelov
Podlozka W** poll P
(rozklad zatazenia)
— 1
Samorezna skrutka \
\
— \
\
Tesnenie PU 40x5 |
\
\
** W01, W02 alebo W03 — _ ]

* v pripade prerusenia obloZenia max. dizka podpery 300mm
Kotvenie ukon&eni - rozloZenie farm. skrutiek (nitov) kazdych 300mm/od vonk. obloZenia streného panela
TD - v kazdom hrbe

Vyber skrutiek - v sulade s podmienkami vyrobcu, zaleZi od hrubky panelov, od materialu, od nosného
profilu a hrubky jeho stien.

Frojekt

Zawartos¢ | Stenovy panel PolTherma PS/stresny PolDeck TD
Vertikaine uloZenie — Atika (spad od) — VI1_A
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