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PolTherma TS,
PolTherma CS,
PolTherma DS,
PolTherma PS.

Raport klasyfikacyjny nr

01324/19/Z00NZP

Wydanie numer 1

Egzemplarz nr: 2

Data wydania

21.11.2019

Termin waznosci

30.11.2022

Niniejszy raport klasyfikacyjny ma trzy strony i moze by¢ stosowany lub powielany tylko w catosci.

1. Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikacyjny okresla klasyfikacje przyznang Scianie zewnetrznej z ptyt warstwowych
PolTherma TS (widoczny fgcznik), PolTherma CS (widoczny tacznik), PolTherma DS (ukryty facznik),
PolTherma PS (ukryty tacznik) zgodnie z zasadami w PN-B-02867:2013-06.

2. Raporty z badan i wyniki badan stanowiace podstawe klasyfikacji

2.1 Raporty z badan dla badania stopnia rozprzestrzeniania ognia wg PN-B-02867:2013-06

Nazwa laboratorium

Nazwa zleceniodawcy

Raport z badania
nr i data wykonania

Wynik badania

Laboratorium
Badan Ogniowych ITB

EuroPanels Sp. z o.o0.

LZP01-01324/19/Z00NZP
21.11.2019

NRO
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Opis badanej sciany:

Sciana zewnetrzna z pfyt warstwowych o nazwie handlowej PolTherma TS o grubosci 40 mm. Oktadzina
zewnetrzna wykonana jest z profilowanej blachy grubo$ci 0,5 mm. Oktadzina wewnetrzna wykonana jest
z profilowanej blachy grubosci 0,4 mm. Okfadziny obustronnie ocynkowane i zabezpieczone powfokg
ochronng z lakieru pollestrowego Rdzen ze sztywnej pianki poliuretanowej PU Europan PU Wall System
Core o gestosci ok. 40 kg/m Rdzen z oktadzinami potgczony za pomocg samoistnej adhezji.

Nazwa laboratorium

Nazwa zleceniodawcy

Raport z badania
nr i data wykonania

Wynik badania

Laboratorium
Badan Ogniowych ITB

EuroPanels Sp. z o.o.

LZP02-01324/19/Z00NZP
21.11.2019

NRO

Opis badanej $ciany:

Sciana zewnetrzna z plyt warstwowych o nazwie handlowej PolTherma TS o grubosci 200 mm. Oktadzina
zewnetrzna wykonana jest z profilowanej blachy grubosci 0,5 mm. Oktadzina wewnetrzna wykonana jest
z profilowanej blachy grubosci 0,4 mm. Oktadziny obustronnie ocynkowane i zabezpieczone powfokg
ochronng z lakieru pollestrowego Rdzen ze sztywnej pianki poliuretanowej PU Europan PU Wall System
Core o gestosci ok. 40 kg/m Rdzen z oktadzinami potgczony za pomocg samoistnej adhezji.

Nazwa laboratorium

Nazwa zleceniodawcy

Raport z badania
nr i data wykonania

Wynik badania

Laboratorium
Badan Ogniowych ITB

EuroPanels Sp. z o.o.

LZP03-01324/19/Z00NZP
21.11.2019

NRO

Opis badanej $ciany:

Sciana zewnetrzna z plyt warstwowych o nazwie handlowej PolTherma CS o grubosci 200 mm. Oktadzina
zewnetrzna wykonana jest z profilowanej blachy grubosci 0,5 mm. Okfadzina wewnetrzna wykonana jest
z profilowanej blachy grubo$ci 0,5 mm. Oktadziny obustronnie ocynkowane i zabezpieczone powtokg
ochronng z lakieru pollestrowego Rdzern ze sztywnej pianki poliuretanowej PU Europan PU Wall System
Core o gestosci ok. 40 kg/m Rdzen z oktadzinami potgczony za pomocg samoistnej adhezji.

Nazwa laboratorium

Nazwa zleceniodawcy

Raport z badania
nr i data wykonania

Wynik badania

Laboratorium
Badari Ogniowych ITB

EuroPanels Sp. z o.0.

LZP04-01324/19/Z00NZP
21.11.2019

NRO

Opis badanej Sciany:

Sciana zewnetrzna z ptyt warstwowych o nazwie handlowej PolTherma DS o grubosci 50 mm. Okfadzina
zewnetrzna wykonana jest z profilowanej blachy grubo$ci 0,5 mm. Oktadzina wewnetrzna wykonana jest
z profilowanej blachy grubo$ci 0,4 mm. Oktadziny obustronnie ocynkowane i zabezpieczone powtokg
ochronng z lakieru pollestrowego Rdzen ze sztywnej pianki poliuretanowej PU Europan PU Wall System
Core o gestosci ok. 40 kg/m Rdzer z oktadzinami potgczony za pomocg samoistnej adhezji.

Nazwa laboratorium

Nazwa zleceniodawcy

Raport z badania
nr i data wykonania

Wynik badania

Laboratorium
Badari Ogniowych ITB

EuroPanels Sp. z o.o.

LZP05-01324/19/Z00NZP
21.11.2019

NRO

Opis badanej $ciany:

Sciana zewnetrzna z ptyt warstwowych o nazwie handlowej PolTherma DS o grubosci 160 mm. Oktadzina
zewnetrzna wykonana jest z profilowanej blachy grubosci 0,5 mm. Oktadzina wewnetrzna wykonana jest
z profilowanej blachy grubosci 0,4 mm. Oktadziny obustronnie ocynkowane i zabezpieczone powtokg
ochronng z lakieru pollestrowego Rdzen ze sztywnej pianki poliuretanowej PU Europan PU Wall System

Core o gestosci ok. 40 kg/m Rdzen z oktadzinami potgczony za pomocg samoistnej adhezji.

Nazwa laboratorium

Nazwa zleceniodawcy

Raport z badania
nr i data wykonania

Wynik badania

Laboratorium
Badarn Ogniowych ITB

EuroPanels Sp. z o.o.

LZP06-01324/19/Z00NZP
21.11.2019

NRO
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Opis badanej $ciany:

Sciana zewnetrzna z plyt warstwowych o nazwie handlowej PolTherma PS o grubo$ci 160 mm. Okfadzina
zewnetrzna wykonana jest z profilowanej blachy grubo$ci 0,5 mm. Okfadzina wewnetrzna wykonana jest
z profilowanej blachy grubosci 0,4 mm. Oktadziny obustronnie ocynkowane i zabezpieczone powtoka
ochronng z lakieru poliestrowego. Rdzer ze sztywnej pianki poliuretanowej PU Europan PU Wall System
Core o gestosci ok. 40 kg/m°. Rdzefi z oktadzinami potgczony za pomocg samoistnej adhezji.

3. Kiasyfikacja i jej zakres zastosowania

3.1 Powotanie klasyfikacji
Klasyfikacja zostata okre$lona zgodnie z PN-B-02867:2013-06.

3.2 Klasyfikacja
Przedmiot klasyfikacji: Sciana zewnetrzna z ptyt warstwowych PolTherma TS (widoczny tacznik),
PolTherma CS (widoczny tgcznik), PolTherma DS (ukryty tacznik), PolTherma PS (ukryty tacznik)

NRO

3.3 Zakres zastosowania
Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dla nastepujacych parametréw okreslajacych wyroby sktadowe:

Sciana zewnetrzna z plyt warstwowych o nazwie handlowej PolITherma TS (widoczny tgcznik), PolTherma
CS (widoczny fgcznik), PolTherma DS (ukryty tacznik), PolTherma PS (ukryty tacznik) produkcji firmy
EuroPanels Sp. z o.o.

Szerokos¢ modularna ptyt PolTherma TS (widoczny facznik) wynosi 1100 mm i grubo$é od 40 mm do
200 mm. Okfadzina zewnetrzna wykonana jest z profilowanej lub ptaskiej blachy grubosci 0,5 mm.
Okiadzina wewnetrzna wykonana jest z profilowanej lub ptaskiej blachy grubosci 0,4 mm lub 0,5 mm.
Oktadziny obustronnie oc;/nkowane i zabezpieczone powtokg ochronng z lakieru poliestrowego lub inne
o0 gramaturze do 200 g/m". Rdzen ze sztywnej pianki poliuretanowej PU Europan PU Wall System Core
0 gestosci ok. 40 kg/m°. Rdzen z oktadzinami potgczony za pomocg samoistnej adhezji.

Szerokos¢ modularna pfyt PolTherma CS (widoczny tacznik) wynosi 1100 mm i grubo$é od 120 mm do
200 mm. Okfadzina zewnetrzna wykonana jest z profilowanej lub ptaskiej blachy grubo$ci 0,5 mm.
Oktadzina wewnetrzna wykonana jest z profilowanej lub ptaskiej blachy grubosci 0,5 mm. Oktadziny
obustronnie ocynkowane i zabezpieczone powfokg ochronng z lakieru poliestrowego lub inne o gramaturze
do 200 g/mz. Rdzen ze sztywnej pianki poliuretanowej PU Europan PU Wall System Core o gestosci

ok. 40 kg/m°. Rdzen z oktadzinami potgczony za pomocg samoistnej adhezji.

Szerokos¢ modularna pfyt PolTherma DS (ukryty facznik) wynosi 1025 mm i grubo$é¢ od 50 mm do

160 mm. Okfadzina zewnetrzna wykonana jest z profilowanej lub ptaskiej blachy grubosci 0,5 mm.
Oktadzina wewnetrzna wykonana jest z profilowanej lub ptaskiej blachy grubosci 0,4 mm lub 0,5 mm.
Oktadziny obustronnie ocgnkowane i zabezpieczone powtokg ochronng z lakieru poliestrowego lub inne
0 gramaturze do 200 g/m". Rdzen ze sztywnej pianki poliuretanowej PU Europan PU Wall System Core
0 gestosci ok. 40 kg/m*®. Rdzen z oktadzinami potgczony za pomocg samoistnej adhezji.

Szerokos¢ modularna ptyt PolTherma PS (ukryty tacznik) wynosi 1025 mm i grubos$¢ od 50 mm do

160 mm. Okfadzina zewnetrzna wykonana jest z profilowanej lub ptaskiej blachy grubosci 0,5 mm.
Oktadzina wewnetrzna wykonana jest z profilowanej lub ptaskiej blachy grubosci 0,4 mm lub 0,5 mm.
Oktadziny obustronnie oc;/nkowane i zabezpieczone powtokg ochronng z lakieru poliestrowego lub inne
0 gramaturze do 200 g/m". Rdzen ze sztywnej pianki poliuretanowej PU Europan PU Wall System Core
0 gestosci ok. 40 kg/m3. Rdzen z oktadzinami potgczony za pomoca samoistnej adhez;i.

4. Ograniczenia
Niniejszy dokument klasyfikacyjny nie jest aprobatg techniczng ani certyfikatem wyrobu.
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