
Istniejąca termoizolacja

Konstrukcja żelbetowa

Dobór łączników - zgodnie z wytycznymi producenta łączników przy uwzględnieniu grubości izolacji 
oraz typu i grubości materiału do którego izolacja jest mocowana.

 Styk poprzeczny 

(Np. płyta żelbetowa stropu)

pasek papy zgrzewany
na montażu

papa wierzchniego krycia
(zgrzewana na montażu)

Styk poprzeczny-dylatacja 20mm  
uszczelniona pianką PU

nakładka zgrzewana
na montażu

płyta izolacyjna ThermaBitum FRpapa wierzchniego krycia
(zgrzewana na montażu)

Łącznik dachowy teleskopowy
(mocowanie płyt) Styk podłużny 


